
Applicazioni di tecniche 

GC/MS nel 

riconoscimento di 

leganti  pittorici



Il legante deve possedere:

Åproprietà adesive

Åproprietà coesive

Åtrasparenza e assenza di colore

Åstabilità alla luce

Åresistenza ad agenti chimici

Åinerzia chimica



TRATTATISTICA

Esistonoduetestistorici di riferimento:

"Il Libro dell'Arte" di CenninoCennini1437

"Vite" delVasari1568.



Legante per eccellenza nelle stesure "a 

tempera" era l'uovo, di cui poteva essere 

usato il solo tuorlo oppure l'uovo intero con 

l'aggiunta del "latte" ottenuto dal taglio di 

"ramoscelli  di fico".



CenninoCenniniparlaanchedell'impiegodi:

Å"colla di spicchi", fatta di pelleanimale;

Å"colla di caravella", ottenuta da pelle, nervi e

cartilagini,attualmentechiamata"colla forte";

Å"colla di pesce";

Å"colla chesi fa di colli di carte di pecora": venivafatta

bollendoi ritagli, di pergamene;

Å"colla di calcina e formaggio", questoé il prodotto

medievalecorrispondentealla modernacolla di caseinato

di calcio. La colla fatta con latte cagliatoerausatacome

legantepittorico dagli antichi egizi, da greci, romani ed

ebrei.



I LEGANTI PROTEICI

ÅUovo (poteva essereusato intero o diviso nelle sue

componentia secondadellatecnicautilizzata)

ÅColla animale (le gelatine,più pure, sono stateusate

comemediumpittorici enelledoraturementrele collepiù

impurecomeadesivinellefasi preparatoriedei supporti)

ÅCaseina (può essereusata come colloide protettivo,

nelle preparazionidelle tele e ancheper operazionidi

restauro,quali la foderatura. Come medium pittorico è

statopiù utilizzatoil latte)



Sonoi compostipolimerici più importantidi unacellula e

nonostantela varietàsonocostituiti da una combinazione

di soli 20 diversi aminoacidi; sono molecole

polifunzionali aventialmenoun gruppoamminicoed uno

carbossilico.

POLIPEPTIDI

Le proteinerisultantisi differenzianoquindi per la sequenza

di aminoacidi nella catena (struttura primaria) e per la

struttura tridimensionaledelle catenepolipeptidichenello

spazio(strutturasecondariae terziaria).

LEGAME PEPTIDICO



UOVO

TUORLO
EMULSIONE

LECITINA come 

SURFATTANTE

SOLUZIONE ACQUOSA 

COLLOIDALE DI PROTEINE
ALBUME

AA più rappresentativi: Leucina-Leu, 

Valina-Val, Ac. Aspartico-Asp, 

Ac. Glutammico-Glu



COLLA ANIMALE

COSTITUITA PRINCIPALMENTE DA 

COLLAGENE

AA più frequenti: Glicina-Gly, Prolina-Pro, 

Idrossiprolina-Hyp



CASEINA

FOSFOPROTEINA ottenuta dal LATTE 

per flocculazione indotta

Necessaria lôaggiunta di una base per 

renderla SOLUBILE in acqua

LATTE
composizione simile a 

quella dellôuovo



GLI OLI SICCATIVI

ÅOlio di Lino (ricavato dai semi del Linum

Usitatissimum, la stessapianta che forniscelôomonima

fibra)

ÅOlio di Noce(ricavatodallanoceJuglansRegia)

ÅOlio di Papavero (estratto dai semi del Papaver

Sonniferum)

I materiali lipidici che ritroviamo come medium

pittorici sono prevalentementeoli, che proprio grazie

alla loro forma liquida, permettono una più facile

stesura. I più usatisono:



esteridel gliceroloconacidi grassi insaturi a

lungacatena

MISCELE DI TRIGLICERIDI

contengono doppi legami C=C

Trasformazione degli oli:

ÅIdrogenazione

ÅOssidazione con frammentazione

ÅOssidazione con polimerizzazione



in minor misuracon acidi grassi saturi quali

lôacidoesadecanoicoelôacidooctadecanoico

STABILI ALLôOSSIDAZIONE



Le gommesono materiali vegetali amorfi, essudati da 

alcune piante.  

Le più usatenel campodelletecnicheartistichefurono:

Åla gomma arabica (prodotta da varie specie di

Acacia, provenientesoprattuttodalSenegal),

Åla gomma adragante (prodotta dallôAstragalus,

leguminosadellôAsiaMinore)

Åla gomma di ciliegio (nome generico dato

allôessudatodi diversi alberidafrutto).

LE GOMME VEGETALI


